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 مقدمه -1

 يجيمقاله ترو

ره سرد با يشده در زنج يبندبسته ييمحصولات غذا يش دماياز افزا يريجلوگ
 يحرارت ياستفاده از مواد جاذب انرژ

 

 

 
 چكيده

 يبرا يمؤثرحل راه دهندهفاز ريينهان با استفاده از مواد تغ يگرما يو انتقال انرژ رهيذخ يهاامانهاستفاده از س

فاز،  رييتغ ایجاد نيمواد در ح نیه بوده است. امورد توجّ اريبس رياخ يهااست كه در سال يو انتقال انرژ رهيذخ

دهنده قابليت مواد تغيير فاز .كنندید مآن را آزابا تغيير فاز معكوس نموده و در موارد لزوم  رهيرا ذخ یحرارت يانرژ

درون خود دارند. مواد تغيير  ی پس از هزاران چرخه فاز، درحفظ انرژي گرماي نهان را بدون هيچ گونه تغييري حتّ

هاي هيدراته، هاي پارافين، اسيدهاي چرب و ...(، معدنی )نمکمایع به سه دسته مواد آلی )واكس -دهنده جامد فاز

هاي مواد غذایی نقش بسيار مهمی در بنديبستهشوند. از سوي دیگر، میتقسيم  هایوتكتيک ها( ومکفلزات و ن

كننده تحویل آن به مصرف در نهایتنقل و وسازي، حملهداري مواد غذایی در طی فرآیندهاي ذخيرهحفاظت و نگ

لوگيري از نوسانات دمایی ماده غذایی هاي افزایش عمر نگهداري محصولات غذایی، جیكی از راهبر عهده دارند. 

مواد استفاده از خيراً باشد. ابندي مواد غذایی مینقل، استفاده از مواد تغيير فاز در بستهودر طی نگهداري و حمل

ه محققين قرار مورد توجّگوشت، بستنی و ...( همچون )بندي مواد غذایی هاي انتقال و بستهامانهدهنده در ستغيير فاز

انجام هاي تحقيقاتی ها، به ارزیابی روشدهنده و انواع آنطالعه، ضمن معرفی مواد تغيير فازفته است. در این مگر

 شود.بندي مواد غذایی پرداخته میها در بستههاي آنو كاربردشده 
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–

                                                 
1- Sensible Thermal Energy Storage 

2- Latent Thermal Energy Storage 

3- Phase Changing Materials (PCMs) 

 دهندهر فازمواد تغيي-2

         .

–
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2n+ 2HnC

O2AB.nH

                                                 

2- Cycling Stability  

 

 

 مایع –جامد  دهندهعملكرد مواد تغيير فاز-3

 

                                                 
3- Eutectics  
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 دهندهاز مواد تغيير فاز استفاده هايروش-4

                                                 
1- Micro Capsule 

2- Nano Capsule 

 

 

 

 

 

                                                 
3- Macro Capsule 

 
 مایع -عملكرد مواد تغيير فاز دهنده جامد -1شكل 
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1- Silicon Dioxide (SiO2) 

                                                 
2- Electrospinning 

3- Thermal Control 

4- Thermal Energy Storage 

 
 ر صنایع غذایید دهندهر فازكاربرد مواد تغيي -2شكل 
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بندي مواد دهنده در بستهكاربرد مواد تغيير فاز-5

 غذایی

NCSRT6

                                                 
1- Devahastin and Pitaksuriyarat 

2- Compressor 

3- Bal 

4- Nano-Structured Calcium Silicate (NCS) 

5- Rubitherm 

 

-

RT-2

E-21

                                                 
6- Kinetics 

7- Collector 

8- Esakkimuthu 

9- Pérez-Masiá 

10- Polycaprolactone 

11- Polylactide 

12- Oró 
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RT4RT-4

                                                 
1- Chalco-Sandoval 

2- Polystyrene 

3- High-Impact Polystyrene 

4- Omidyarjanki 

5- Tetradecane 

-

 

RT5

                                                 
6- Jannatkhah 

 
 دهندهر فازالكتروریسی مواد تغيي -3شكل 
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